Zatgeznik do Raportu
KRZYWA SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO 2 badar nr 1371/LB/2019
{wedtug normy PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 Data:
oraz procedury PB/FCH/100/A:03.04.2017) Bt
17.01.2019r.
ETYKIETA Usredniona préba z OTW. 1, 2, 3
NR PROBY 263094 Sa
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réznoziarnistosci:

Cy=deo/d10= 6,67

kaznik
cowizny:  Ce =(00V(dio*dec)= 1,40
wspdiczynnik - -4
filtracj!: ko= 1,58x10 *mss
Opracowat(a):
mgr inz. Daniel Tapa
_KIEROWNIK TORIUM
Pracown Melz Fizykochemicznych . - KIEROWNIK/
Autoryzowat: ( L‘;;'r,-;-r_* = Zatwierdzit: /
mgflgz irost LIPINSKA mgl'JUS KROL

Badania zostaly wykonane w obszarze regulowanym prawnie, zgodnie ze specyfikacjg PKN-CEN ISG/TS 17892-4:2009




